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BESCHREIBUNG

HASULITH® Kaltemail ist ein kalthartendes Zwei-Komponenten Epoxidharz-System
das aus den Komponenten Harz C und Harter V20L besteht. Es zeichnet sich vor
allem aus durch:

* hervorragende Kratzfestigkeit

* kaum nennenswerte Eigenfarbe

* minimalste Nachgilbung auch bei intensiver Lichteinwirkung
®  Aushartung bei Raumtemperatur

® eine Fille von Modifizierungs- und Gestaltungsmoglichkeiten

HASULITH® Kaltemail ist nach der vollstindigen Aushartung bestandig gegen viele
Chemikalien, verdlinnte Saduren und Laugen, Benzine, viele Losemittel und
Feuchtigkeit. Fir Anwendungen im AuRenbereich ist es jedoch nicht geeignet.

EINSATZGEBIETE / VERWENDUNG

Farbloses HASULITH® Kaltemail wird vor allem als Schutz- und Glanzuiberzug fir
Orden und Plaketten verwendet, die zuvor farbig z.B. mit unseren farbigen Tn-
Lacken (Art. 2TNLF) ausgemalt wurden. Siehe auch Produktinfo ,, Tn-Buntlacke.

Auch das Uberziehen von Abziehbildern, bedruckten Etiketten oder Fotos ist meist
problemlos moglich. Bei der Vielzahl der in diesem Bereich eingesetzten
Materialien und Substanzen ist jedoch immer im Einzelfall zu prifen, ob diese vom
Kaltemail angegriffen werden oder nicht (z.B. Ausbluten von Druckfarben,
Verfarbungen etc.).

Farbloses Kaltemail kann mit vielen unserer HASULITH® Farbstoffldsungen
(transparent) bzw. mit Pigmenten oder Farbpasten (deckend) eingefarbt werden.
Welche unserer Farbstofflésungen zur Einfarbung von farblosem Kaltemail
geeignet sind, ist im Anhang bzw. in der Produktinformation “HASULITH®
Farbstofflosungen” aufgelistet.

Farbiges HASULITH® Kaltemail findet ebenfalls Verwendung bei der Gestaltung
von Orden, Plaketten, Abzeichen, sowie Knopfen, Schmuck und anderen
dekorativen Gegenstanden (z.B. Bilderrahmen aus Metall).

Inzwischen hat sich HASULITH® Kaltemail wegen der relativ einfachen
Anwendung, seiner hohen Bestandigkeit, vor allem aber auch wegen der Vielzahl
von Gestaltungsmoglichkeiten bei Gold- und Silberschmieden sowie
Schmuckdesignern etabliert.

Aufgrund der guten FlieReigenschaften eignet sich HASULITH® Kaltemail sehr gut
fir die Anwendung auf ebenen Flachen und das AusgieBen von Vertiefungen. Flr
Beschichtungen auf senkrechten oder geneigten bzw. nach innen oder auBen
gewolbten Flachen ist es in dieser Form nicht geeignet. Es besteht jedoch die
Moglichkeit das Kaltemail mit einem Additiv so zu modifizieren, dass es (mit
gewissen Einschrankungen) auch auf diesen Flachen aufgebracht werden kann.
Einzelheiten hierzu finden Sie im einem Anhang dieser Produktinformation.

Fir kleine Volumina (bis ca. 20 ml) ldsst sich HASULITH® Kaltemail auch als
GieRharz zur Herstellung von dreidimensionalen Kérpern oder Reliefs verwenden.
Als Formenmaterial eignet sich PE, PP oder Silikonkautschuk. Aufgrund der
Isolatoreigenschaften des HASULITH® Kaltemails kann es auch als Vergussmasse
fir elektrische und elektronische Bauteile verwendet werden.

HASULITH® Kaltemail eignet sich ebenfalls vorziglich als transparent-farbloser
Zwei-Komponenten—Kleber z.B. fir die Verklebung von groen Simili- oder
Glassteinen in Metallkessel oder fur die Verklebung von anderen harten
Materialien (Naheres siehe: Produktinformation “HASULITH Duo“).

HASULITH® Kaltemail eignet sich nicht fir Reparaturarbeiten an beschadigtem
Glas-Email.

ARBEITSANLEITUNG - FARBLOSES HASULITH- KALTEMAIL

Mischen: HASULITH® Kaltemail besteht aus der farblosen Harzkomponente (Harz
C) und der farblosen bis leicht gelblichen Harterkomponente (Harter V20L). Die
beiden Komponenten werden vor der Anwendung im Mischungsverhaltnis
(Gewichtsteile) 10:4 grindlich vermischt (z.B. 10g Harz mit 4g Harter).
Das Mischungsverhaltnis muss moglichst genau eingehalten werden, um optimale
Ergebnisse zu erzielen. Der Toleranzbereich erstreckt sich von 10 Teilen Harz C zu
4 bis maximal 4.5 Teilen Harter V20L (also MV: 2,5:1 bis 2,2:1). Es sollten keine
kleineren Mengen als 5g + 2g angeriihrt werden.

Harter im Uberschuss filhrt keinesfalls zu groRerer Hirte oder schnellerer
Aushartung! Wird zu viel Harter verwendet, fihrt dies zu matter, schmieriger
Oberflache. Wird zu wenig Harter verwendet, fiihrt dies zu unvollstandiger
Aushartung. Folge: Die Oberflache des Kaltemails bleibt weich und klebrig.

Zum Abmessen der Komponenten sollte eine Waage mit entsprechender
Genauigkeit verwendet werden. Im Elektronikfachhandel oder in unserem
Internetshop www.hasulith24.de sind derartige Taschenwaagen erhiltlich, die
sich mit einem Wagebereich z.B. bis 200 g und einer Ablesbarkeit von 0.1 g sehr
gut - auch zum Anmischen kleiner Mengen - eignen. Notfalls kann das Abmessen
der Komponenten auch mit Einwegspritzen durchgefiihrt werden (z.B. 10 ml
Spritze Harz C und 5 ml Spritze Harter V20L). Hierbei ist zu beachten, dass das
Verhaltnis nicht durch eingeschlossene Luftblasen verfalscht wird.

Als MischgefaRe eignen sich saubere Kunststoffbecher z.B. aus PE, PP, PS oder PET.
Ungeeignet sind saugende Materialien wie Papier- oder Pappbecher, Holzbretter
und dergleichen.

Zum Ruhren haben sich Metallspatel (z.B. Spatel, Edelstahl, 185x9mm, Art. Nr. 8
DSP-ST) oder Glasstabe bewdhrt. Diese werden nach dem Mischen sorgfaltig
abgewischt und kénnen dann beliebig oft wiederverwendet werden. Zahnstocher,
Draht, Nadeln und dgl. sind zum Riihren ungeeignet (zu spitz und diinn: geringe
RiUhrwirkung und schlechte Durchmischung).

Bei laufendem Verbrauch von groReren Mengen von HASULITH® Kaltemail kann
sich die Anschaffung einer automatischen Mischanlage lohnen. Auf Anfrage
erhalten sie die Adresse einer Firma die bereits flr einige unserer Kunden solche
Systeme angefertigt und installiert hat.

Verarbeitungszeit  (Topfzeit): Die angerlihrte Mischung bleibt  bei
Raumtemperatur ca. 30-35 Minuten verarbeitungsfahig. Es sollten daher nur
Mengen gemischt werden, die in diesem Zeitraum verarbeitet werden kénnen. Das
Ende der Topfzeit zeigt sich durch Viskositatsanstieg mit ,,Fadenziehen” und einer
deutlichen Erwarmung der Mischung. Bei entsprechend groRen Mengen kann die
Mischung gegen Ende der Topfzeit innerhalb kurzer Zeit Siedetemperaturen
erreichen. Vorsicht! Aus diesem Grund sollten nicht mehr als 50g Harz C und 20g
Héarter V20L angemischt werden (es sei denn die Mischung wird nach dem
Durchrihren in kleinere Einheiten aufgeteilt —z.B. zur weiteren Verarbeitung durch
mehrere Personen).

Verarbeitung: Die zu beschichtenden Oberflachen missen sauber, trocken und
fettfrei sein (gegebenenfalls vorher mit Waschbenzin oder Verdiinnung entfetten).

Die Art der Verarbeitung richtet sich v.a. nach der GréRe der zu beschichtenden
Flache. Bei groBen Flachen wird das Kaltemail aufgegossen und mittels Spatel oder
Holzstdbchen gleichméaRig verteilt. Bei sehr kleinen Flachen eignen sich
Zahnstocher, Einwegspritzen mit gekappten Injektionskaniilen oder Dosierspitzen.
Pinsel haben den Nachteil, dass relativ viele Luftblasen mit eingetragen werden.

Zur leichteren Verarbeitung konnen die Objekte vor der Beschichtung etwas
angewdrmt werden (30-35°C). Das Kaltemail zerflieRt dann noch leichter und
Luftblasen steigen rasch auf und entweichen. Luftblasen im aufgetragenen
Kaltemail lassen sich durch kurzes, vorsichtiges Erwarmen der Oberflache mit einer
Lotflamme entfernen (nur facheln — nicht langere Zeit draufhalten). Es muss dabei
auf ausreichenden Abstand geachtet werden (mindestens 25-30 cm) um
Zersetzungen am Kaltemail zu vermeiden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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ARBEITSANLEITUNG — FARBIGES HASULITHe KALTEMAIL

Farbig deckendes HASULITH® Kaltemail

erhalt man durch die Einarbeitung von Pigmenten oder Pigmentpasten in farbloses
Harz C und anschlieRendem Mischen mit Harter V20L oder (haufiger praktiziert)
durch Einrtihren der Paste in die Harz/Harter Mischung.

Bei Mischfarbtonen muss der gewiinschte Farbton erst durch Abmischen der
Pasten hergestellt werden bevor die Einarbeitung ins Harz C oder die Harz/Harter
Mischung erfolgt. Mengen von 2-6 Gewichts-% an Farbpaste oder Pigment
(bezogen auf Harz/Harter-Gemisch) genligen in der Regel um eine gute Deckkraft
zu erreichen (Nahere Angaben auf Seite 4).

Beispiel:
20g Harz C wird mit 8g Harter V20L gemischt. In diese farblose Mischung werden
0.6g (ca. 2%) Farbpaste Nr.1010 schwarz griindlich eingerihrt.

HASULITH® Kaltemail mit Perlglanzeffekt
Durch Einarbeitung von Perlglanzpigmenten in Kombination mit

- Farbstofflésungen (z.B. Nr.17, Nr.20)
- Spuren von Pigmentpasten (besonders geeignet: Nr.1032, Nr.661)
- Spuren von Graphit

lassen sich interessante dekorative Effekte erzielen. Eine Kombination mit einer
dieser Komponenten sollte erfolgen, da Perlglanzpigmente allein nur einen
schwachen Effekt liefern.

Richtwerte: ca. 5-10% Perlglanzpigment und ca. 5% Farbstofflosung bezogen auf
farbloses Kaltemail. Farbpasten bzw. Graphit ca. 0,5%.

Beispiel:

In 10g Harz C wird 1g Perlglanzpigment und 0,1g Graphit eingearbeitet. Beim
Einarbeiten von Pulverpigmenten wird empfohlen, die Harzkomponente zuvor
etwas anzuwarmen. Das Pulver lasst sich ins diinnfliissige Harz wesentlich leichter
einriihren und Luftblasen entweichen schneller.

Nach Abkiihlung auf Raumtemperatur und dem Entweichen der Luftblasen (am
besten tGber Nacht) wird mit 4g Harter V20L gemischt.

Mit Perlglanzpigment gelb resultiert ein metallischer ,Altgoldeffekt”, mit
Perlglanzpigment silber ein grauer PerImutteffekt. Statt Graphit kann auch 0,5-1g
unserer Farbstofflésung Nr. 30 (schwarz) zugesetzt werden.

Variante: statt 0,1g Graphit wird 0,1g Farbpaste oder 1g Farbstofflosung
verwendet. Man erhélt zweifarbig schimmernde Permutteffekte.

Da sich das Perlglanzpigment wahrend der Aushartung absetzt, wird empfohlen
das aufgetragene Perlglanz-Kaltemail nach ca. einstiindiger Vorhartung noch
einmal mit einem Zahnstocher oder SchaschlikspieR vorsichtig durchzurihren. Auf
diese Weise erhalt man dekorative Schlieren in der Beschichtung. Wenn Sie nahere
Informationen zu dieser Arbeitstechnik bendétigen, rufen Sie uns bitte an.

Perlglanzpigmente sind lieferbar in: silber, gelb, rot, grin, blau, violett und
rotbraun. Graphit extrafein (Lackgraphit) erhalten Sie ebenfalls bei uns.

Verpackungseinheit: jeweils 15g (ca. 40-50ml) — je nach Versandart und
Verfligbarkeit in einem PS-Rohrchen oder in einer PE-Flasche.

SUSSMANN & STEINHAUSER GMBH

Glasschleiferstrasse 14 - D-87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341/62087 - Telefax: 08341/65475
www.hasulith.de - info@hasulith.de

Farbig transparentes HASULITH® Kaltemail

erhalt man durch Einarbeitung von Farbstofflésungen in farbloses Harz C und
anschlieRendes Mischen mit Harter V20L oder durch Zugabe der Farbstofflosung
zum fertigen Harz/Harter Gemisch (empfohlen werden 1-5 Gewichts-% bezogen
auf Harz/Harter Gemisch - ndhere Infos auf S. 5).

Da die Intensitat des transparenten Farbtons stark von der zugesetzten Menge an
Farbstofflosung abhangt ist es bzgl. der Reproduzierbarkeit bei gréReren
Stiickzahlen ratsam die Rezeptur zu dokumentieren bzw. sich einen
entsprechenden Vorrat an eingefarbtem Harz C herzustellen, der dann nach Bedarf
jeweils mit der entsprechenden Menge Harter V20L gemischt und verarbeitet wird.
Beim Mischen von eingefarbtem Harz mit Harter V20L kénnen bei manchen
Farbstoffen leichte Farbtondanderungen auftreten.

Die Beurteilung eines Farbtons sollte daher bei der vollstindig ausgeharteten
Mischung erfolgen — nicht nach der Einfarbung des Harzes.

Hinsichtlich  Mischungsverhaltnis und Verarbeitungsweise besteht kein
Unterschied zum farblosen HASULITH® Kaltemail und es gilt sinngemaR die
Arbeitsanleitung fiir farbloses Kaltemail.

Wenn ein Vorrat an eingefarbtem Harz mit wesentlichen Mengen an Farbpaste
oder Farbstofflosung hergestellt wurde, ist zu beachten, dass sich das
Mischungsverhaltnis von 10 : 4 in Richtung geringerer Hartermenge verschieben
kann. Die zu verwendende Hartermenge ist immer auf den reinen Harz C Anteil zu
beziehen.

Beispiel:

Es wurde ein Vorrat von 100g an eingefarbtem Harz aus 90g Harz C + 10g Farbpaste
(oder Farbstofflosung) hergestellt. Fir die Herstellung des farbigen Kaltemails
werden 10g dieser Mischung mit nur 3.6g Harter V20L (statt 4g Harter) gemischt.

AUSHARTUNG

Das aufgetragene farblose HASULITH® Kaltemail wird bei Raumtemperatur nach
ca. 7 Stunden klebefrei. Die weitere Aushartung bendtigt — je nach Schichtdicke -
ca. 16-24 Stunden. Wahrend der Aushartungszeit ist das Kaltemail vor Feuchtigkeit,
Staub und Zugluft zu schitzen.

Farbiges Kaltemail hartet — je nach zugesetzter Menge an Paste oder
Farbstofflosung — deutlich langsamer aus als farbloses Kaltemail. Um die
Aushartung nicht unnotig zu verzogern, wird empfohlen nur so viel Farbpaste bzw.
Farbstofflosung zuzusetzen wie notig. Die im Anhang auf Seite 4 empfohlenen
Mengen sollten nicht wesentlich Giberschritten werden.

Die Aushértung lasst sich durch Warmezufuhr wie folgt beschleunigen.

Aushédrtungstemperatur Aushédrtungszeit

bei 40°C ca. 7Stunden
bei 60°C ca. 2-3 Stunden
bei 80°C ca. 30 Minuten

Da es sich bei HASULITH® Kaltemail jedoch um ein reaktives System handelt,
welches fiir die Aushdrtung bei Raumtemperatur konzipiert ist, sollte eine
Warmhartung — wenn Uberhaupt — frihestens nach 7 Stunden ,Vorhartung” bei
Raumtemperatur in Betracht gezogen werden, um Oberflachenstérungen zu
vermeiden. Hierbei ist zu beachten, dass das aufgetragene und vorgehértete
Kaltemail bei Warmhartung kurzzeitig wieder weich wird bevor die vollstindige
Aushartung erfolgt.

Bei Orden, Abzeichen, usw. die mit unseren farbigen Tn-Buntlacken ausgemalt
wurden, sollte beim Kaltemail auf eine Warmhartung vollig verzichtet werden, da
sonst mit Verfarbungen der Tn-Lacke zu rechnen ist. (Siehe auch unsere
Produktinformation: ,, Tn-Lacke”.).

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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ABLOSEN / ENTLACKUNG / REINIGUNG

Ausgehartetes HASULITH® Kaltemail wird bei Erwdrmung tber 120°C (z.B. mit
einem HeiRluftfén) etwas weich und kann dann meist mechanisch wieder vom
Untergrund abgelést werden (oft bleiben bei dieser Methode aber
Zersetzungsprodukte auf dem Objekt zurlick so dass eine mechanische
Nachbearbeitung der Metalloberflache notwendig wird.

Kaltemail das nicht im Ofen nachgehértet wurde, lasst sich meist durch langeres
Einlegen in Polysolvan D (ebenfalls bei uns erhaltlich) soweit anquellen, dass es am
nachsten Tag leicht mechanisch entfernt werden kann.

Verschmutzungen durch HASULITH® Kaltemail (z.B. auf Kleidung) sofort entfernen,
da das ausgehartete Material nicht mehr 16slich ist. Benutzte Arbeitsgerate (z.B.
Mischspatel) miissen ebenfalls sofort nach Gebrauch gereinigt werden.

Zum Reinigen eignet sich Aceton oder unsere Verdiinnung 1002, bei empfindlichen
Materialien warmes Seifenwasser.

MECHANISCHE BEARBEITUNG

Vollstandig ausgehartetes Kaltemail kann man bohren, frasen und sagen. Dabei ist
zu beachten, dass es sich beim ausgeharteten Kaltemail um einen
Polymerwerkstoff (dhnlich einem Kunststoff) handelt d.h. es ist bei maschineller
Bearbeitung darauf zu achten, dass das Material bei der Bearbeitung nicht zu heif
wird. Dies passiert besonders leicht beim Schleifen und Polieren. Diese
Arbeitsgdange kénnen nur manuell (z.B. unter Verwendung von Nassschleifpapier)
durchgefihrt werden.

In der Regel ist jedoch aufgrund der glatten, glanzenden Oberfliche keine
Nachbearbeitung durch Schleifen bzw. Polieren notwendig.

Bei misslungenen Objekten (z.B. Oberflachenstérung, Kratzer 0.d.) ist es meist
effizienter das Kaltemail grob heraus zu frasen und neues Kaltemail aufzutragen als
eine zeitraubende Nachbearbeitung durchzufihren.

LAGERUNG / HANDHABUNG / ENTSORGUNG

Harzkomponente:

Bei Raumtemperatur kihl und trocken gelagert ist die Harzkomponente
mindestens 12 Monate haltbar. Durch leichtes Erwarmen der Harzkomponente
(z.B. verschlossenes Gebinde einige Minuten auf die Heizung legen - Wasserbader
sind ungeeignet!) wird dieses dinnflissiger und lasst sich leichter entnehmen,
umfullen oder mit Pasten/Pigmenten bzw. Farbstofflésungen einfarben. Vor dem
Mischen muss das Harz jedoch wieder auf Raumtemperatur abgekiihlt sein da sich
sonst die Verarbeitungszeit stark verkiirzt.

Harterkomponente:

Licht und die Einwirkung von Luftsauerstoff (hdufiges Offnen des Gebindes)
koénnen bei der Harterkomponente im Laufe der Zeit zu einer leichten Gelbfarbung
fihren (keine Beeintrachtigung der Kaltemaileigenschaften). Die Gelbfarbung kann
verhindert bzw. verzogert werden, wenn das Gebinde (bei langerem
Nichtgebrauch) gut verschlossen im Gefrierfach (nicht zusammen mit
Lebensmitteln) gelagert wird. Wird die Harterkomponente im Gefrierfach gelagert
muss diese einige Stunden vor der Anwendung entnommen werden, damit sie sich
auf Raumtemperatur erwarmen kann. Im Gegensatz zur Harzkomponente darf die
Harterkomponente nicht auf die Heizung gelegt oder anderweitig erwarmt
werden.

SUSSMANN & STEINHAUSER GMBH
Glasschleiferstrasse 14 - D-87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341/62087 - Telefax: 08341/65475

www.hasulith.de - info@hasulith.de

Aufgrund der starken Basizitat der Harterkomponente kann auch eine langsame
Reaktion mit dem Kohlendioxid der Luft stattfinden. Diese dufert sich durch das
Auftreten von schwerloslichen Salzkrusten, die meist am Gewinde des
Vorratsbehdlters auftreten, wenn es nach der Entnahme des Harters nicht
abgewischt wurde. Die Reaktionen mit Luftsauerstoff bzw. Kohlendioxid erfolgen
nur sehr langsam und sind fiir die Aushartung der Kaltemailmischung nicht von
Bedeutung — sollten jedoch bei der Lagerung beriicksichtigt werden: d.h. Gebinde
gut verschliefen, nicht langer als notig offen stehen lassen, Gewinde sauber halten.

Reste der beiden Komponenten oder nicht vollstandig entleerte Gebinde dirfen
nicht mit dem Hausmill entsorgt werden sondern miissen an Sammelstellen fir
Sondermiill abgegeben werden. Vollstdndig ausgehartete Mischungen kénnen in
kleinen Mengen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Harzkomponente (Harz C)

)

Achtung

Harz C:

H 315 Verursacht Hautreizungen

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H 411 Giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

P 280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P 302 + P 352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen

P 305 + P351 + P 338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spllen, Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P 363: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Harterkomponente (Harter V20L)

3

Gefahr

Harter V20 L:

H 332 Gesundheitsschadlich beim einatmen

H 312 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken

H 302 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt

H 314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und Augenschaden

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H 412 Schadlich fiir Wasserorganismen mit langerfristiger Wirkung.

P 280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P 302 + P 352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen

P 305 + P351 + P 338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spllen, Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen

P 362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bitte beachten sie auch unsere entsprechenden Hinweise auf dem
Sicherheitsdatenblatt, das wir auf Wunsch gerne zur Verfiigung stellen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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LIEFERMOGLICHKEITEN

Kaltemail Set (Harz C & Hérter V20L ):

1KECV20L-KS | Mini Set S 100 g Harz / 40 g Harter
-MS | Midi Set M 500 g Harz / 200 g Harter
-GS | GroRes Set L 1 kg Harz / 0,4 kg Harter

Die Komponenten kdnnen auch als Einzelgebinde separat bezogen werden:

Harzkomponente (Harz C) als Einzelgebinde

1HC-010 | Flasche 100 g Harz C
-1 | Flasche 500 g Harz C
-10 | Kanister 1 kg Harz C

Harterkomponente (Harter V20L) als Einzelgebinde

1HV20L-005 | Flasche 40 g Harter V20L
-050 | Flasche 200 g Harter V20L
-5 | Kanister 400 g Harter V20L

Fur Wiederverkaufer liefern wir HASULITH® Kaltemail auch ohne Etikett oder wir
etikettieren nach ihren Wiinschen und Vorgaben. Andere Liefergebinde oder
groBere Mengen auf Anfrage.
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Farbig deckendes Kaltemail:

Zur Herstellung von farbig deckendem Kaltemail sind folgende Farbpasten in
Glasflaschen zu 25 ml, 50 ml, 100 ml oder 250 ml erhaltlich:

Farbpaste Nr. 1004, weil

Farbpaste Nr. 1010, schwarz

Farbpaste Nr. 528, gelb (ca. RAL 1023 ,Verkehrsgelb“ &ahnlich wie Postkasten,
Verkehrsschilder)

Farbpaste Nr. 1032, blau *)

Farbpaste Nr. 1070 hellrot (ca. RAL 3020 ,Verkehrsrot“ dhnlich wie bei roten
Verkehrsschildern)

Farbpaste Nr. 660,blutrot (ca. RAL 3003 ,,Rubinrot”)

Farbpaste Nr. 661,dunkelrot (ca. RAL 3004 ,,Purpurrot”)

Farbpaste Nr. 587, tiefrot (ca. RAL 3005 ,Weinrot”)

Folgende Mengen an Farbpasten sind in der Regel fiir eine gute Deckkraft
ausreichend (Gewichts-% bezogen auf farbloses Kaltemail-Gemisch):

Schwarze Farbpaste: 2%

WeiRe Farbpaste (oder Mischungen mit hohem WeiRanteil): 4%
Gelbe Farbpaste (oder Mischungen mit hohem Gelbanteil): 5-6%
Rote Farbpasten: 2%

Blaue Farbpaste *): 3-4% (Mischungen mit Nr.1004 weiR)

*) Unsere blaue Farbpaste (Nr. 1032) ist etwas durchscheinend, sehr dunkel und
wirkt auf kleinen Flachen fast schon schwarz. Zur Verbesserung der Deckkraft und
zur Aufhellung des Farbtons wird diese Paste daher meist zuvor mit weiller
Farbpaste (Nr. 1004) gemischt (Beispiel s. unten).

Mischungen:

Durch Mischen der Farbpasten lassen sich eine Vielzahl an Mischfarbtonen
erhalten. Bei der Beurteilung der Farbe ist zu berlcksichtigen, dass der
Mischfarbton nach Einarbeitung ins Kaltemail meist dunkler erscheint als die reine

Pastenmischung.

Blautdne:

ANHANG: RICHTREZEPTUREN FUR FARBIGES KALTEMAIL

Allgemeines:

Farbpasten/Farbstofflésungen kénnen entweder vorab in die Harzkomponente
eingearbeitet oder ins gemischte farblose Kaltemail eingeriihrt werden.

Bei den nachfolgend angegebenen Prozentangaben handelt es sich um
Gewichtsprozente . Sie beziehen sich auf die Einfarbung des farblosen Gemisches
aus Harz C + Harter V20L.

Beispiel : ,, 2% Farbstofflosung” fiir transparent-farbiges Kaltemail
=10g Harz C + 4g Harter V20L + 0.3g Farbstofflésung.

Die Mengenangaben sind als Richtwerte zu verstehen, d.h. die empfohlenen
Mengen kdnnen auch etwas liber- oder unterschritten werden. Beachten Sie aber,
dass die Durchhartung des Kaltemails umso starker verzogert wird, je mehr
Farbpaste bzw. Farbstofflésung zugesetzt wurde. Versuchen Sie daher mit
moglichst geringen Zuséatzen zur Einfarbung auszukommen um die Trocknung nicht
unnotig zu verzogern. Falls die Moglichkeit besteht, kann die Aushartung - nach der
Vorhartung Gber Nacht - im Ofen beschleunigt werden.

Durch Mischung von 8g Farbpaste blau (Nr. 1032) und 2g Farbpaste wei8 (Nr.
1004) erhalt man z.B. ein dunkles ,Konigsblau”. Von dieser Pastenmischung
werden ca. 4% auf farbloses Kaltemail zugesetzt. Fiir hellere Blauténe wird
entsprechend mehr weilRe Farbpaste zugesetzt (z.B. o.g. Mengenverhaltnisse
vertauschen fiir ein helles Blau).

Griinténe:
Zur Mischung von griinen Farbpasten bendtigt man viel gelbe Farbpaste und nur
geringe Mengen an blauer Farbpaste.

Durch Mischung von 19g Farbpaste gelb (Nr. 528) und 1g Farbpaste blau (Nr.
1032) erhalt man z.B. ein dunkles ,, Tannengriin“. Von dieser Mischung werden ca.
5-6 % auf farbloses Kaltemail eingesetzt. Firr helle Griintone mischt man zunachst
einmal dieses relativ dunkle Griin und mischt einen Teil davon erneut mit gelber
Farbpaste ab. Olivgriine Farbtone erhalt man durch Zumischung von wenig
schwarzer Farbpaste zu gelber Farbpaste.

Brauntdne:

Durch Mischung von 15g Farbpaste gelb (Nr. 528) mit 4g Farbpaste rot (Nr. 662)
und 1g Farbpaste schwarz (Nr. 1010) kann eine schokoladen-braune Paste
gemischt werden. Mit hoherem gelb-Anteil wird die Paste heller, mit hoherem
schwarz-Anteil dunkler.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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Produktinformation
HASULITH. Kaltemail C

Harz C & Harter V20L
gultig fur Artikelnummer: 2KECV20L

Transparent-farbiges Kaltemail:

Die Intensitat des Farbtones hangt hier sehr stark von der Menge an zugesetzter
Farbstofflosung und der Schichtdicke ab. Die nachfolgenden Mengen an
Farbstofflésungen ergeben bei einer Schichtdicke von 1-2mm einen intensiven und
kraftigen Transparent-Farbton:
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MODIFIZIERUNG VON KALTEMAIL C MIT DEM ADDITIV THIX 1384 zuR
VERWENDUNG AUF GEWOLBTEN FLACHEN

Wie eingangs bereits erwahnt, ist HASULITH® Kaltemail in der gelieferten Form nur
fir Beschichtungen geeignet, bei denen das Kaltemail-Gemisch wahrend der
Aushartung nicht wegfliefen kann.

In manchen Féllen jedoch muss auch auf gewdlbten oder geneigten Flachen
gearbeitet werden oder es ist aus anderen Griinden ein Gemisch erforderlich, das
wahrend der Aushartungsphase nicht flieft. Fur diese Anwendungen kann
HASULITH® Kaltemail mit einem Zusatz entsprechend modifiziert werden:

Durch Einrlihren von 3-5% des flissigen Thixotropieradditivs THIX 1384 zur
Harzkomponente und anschlieBendem Mischen mit Harter V20L lassen sich
Gemische erhalten, die auch an geneigten Flachen nicht mehr ablaufen bzw. auch
kleinere Locher oder Spalte iberbriicken kénnen ohne herauszulaufen.

Durch den Zusatz von THIX 1384 wird das farblose Kaltemailgemisch zwar leicht
gelblich, bleibt aber — im Gegensatz zu vielen anderen Thixotropierzusatzen —
transparent. Da das Gemisch aber ohnehin anschliefend meist eingefarbt wird, ist
die minimale gelbliche Farbung (selbst bei WeiRtonen) meist vernachldssigbar.

Achtung: Aufgrund der minimalen Zusatzmengen von THIX 1384 sollte fiir ein
erfolgreiches Arbeiten eine Waage mit einer Genauigkeit von 0.1g vorhanden sein.
BehelfsmaRig kann auch tropfenweise (aus der Tube) nach folgender Faustregel
dosiert werden: 5 Tropfen THIX 1384 pro 10g Harz C.

Farbstofflsg. Bezeichnung Menge in | Lichtbestandigkeit
Nr. Gew.%
4 Zaponechtgelb R 5% +++
6 Astravesuvin B 7% ++
7 Astravesuvin R 5% ++
9 Zaponechtorange RR 4% +++
10 Astrachrysiodin RR 5% +++/++
11 Zaponechtrot CG 7% ++
12 Brilliantfeuerrot WL 3% ++
13 Zaponechtrot HCB 7% +
15 Zaponechtfeuerrot B 4% +++/++
16 Zaponechtrot BE 1% +++
17 Savinylrosa 1% +++
18 Zaponechtviolett RR 2% ++
20 Zaponechtblau FLE 1% +++
24 Zaponechtgriin GG 2% +
30 Brilliantspritschwarz TN 4% ++
31 Savinylbraun GLS 2% +++
32 Savinylblau RS 4% ++

+++=gut ++=mittel +=wenig lichtbestandig

Fiir hochwertige bzw. langlebige Objekte kommen nur Farbstofflosungen mit
Lichtechtheit +++ in Frage. Farbstoffe mit +++/++ eignen sich ebenfalls — es sollten
allerdings eher kraftige und keine zu schwachen Einfarbungen vorgenommen
werden. Die mit + bzw. ++ gekennzeichneten Farbstofflésungen sollten nur fir
relativ kurzlebige Saisonartikel verwendet werden.

Tip: Durch Verwendung sehr geringer Mengen an Farbpasten lassen sich im
Einzelfall auch transparente bzw. durchscheinende Effekte erzielen.

Beispiel:

Eine Mischung aus 10g Harz C + 4g Harter V20L mit einem Tropfen (!) blauer
Farbpaste Nr. 1032 ergibt ein transparentes, tintenblaues Kaltemail mit dhnlichem
Farbton wie bei Verwendung von 4% der Farbstofflosung Nr. 32. Dieses blau-
transparente Kaltemail zeigt eine wesentlich bessere Lichtechtheit als das mit
Farbstofflésung Nr. 32 hergestellte und ist bei langlebigen bzw. hochwertigen
Produkten vorzuziehen.

Durch Zumischen von Farbstofflosung Nr.4 (Zaponechtgelb R) lassen sich
transparente Griintone mit sehr guter Lichtechtheit herstellen. Diese Methode
eignet sich v.a. fur dunkle Griintone.

Etwas einfacher erhalt man lichtechte, transparente Griintone durch Mischen von
Farbstofflésung Nr. 20 (tirkis) mit Farbstofflésung Nr. 4 (gelb). Diese Methode
eignet sich v.a. fur helle bis ,,mittlere” Griintone. Ein schones ,,Flaschengriin® erhalt
man z.B. aus 9g Nr. 4 (gelb) + 1g Nr. 20 (tlirkis). Empfehlung: Zusatz von 5% dieser
Mischung zum farblosen Kaltemail.

Ein natirlich wirkendes transparentes Dunkelbraun erhdlt man z.B. aus 5g Nr. 4
(gelb) + 10g Nr. 31 (braun). Bei Bedarf kann auch noch mit roter Farbstofflésung
abgetont werden.

ANWENDUNG VON ADDITIV THIX 1384

Beim Arbeiten mit HASULITH® Duo + THIX 1384 wird wie folgt vorgegangen:

1.Schritt: Das flissige Additiv THIX 1384 wird zunachst grindlich in die
Harzkomponente (Harz C) eingerihrt.

Die empfohlene Menge betragt 3-4 Gewichts% THIX 1384 bezogen auf Harz C
(z.B. 25g Harz C + 1g THIX 1384). Das Harz erhalt dabei durch das braunliche Additiv
eine schwache Gelbfarbung. Falls nur kleine Mengen angesetzt werden bzw. keine
Waage mit ausreichender Genauigkeit/Empfindlichkeit zur Verfligung steht, kann
man die Dosierung auch wie folgt vornehmen: 10g Harz C + 4-5 Tropfen THIX 1384.

Achtung: Das Harz C selbst wird beim Einarbeiten von THIX 1384 noch nicht dicker!
Die verdickende Wirkung tritt erst nach dem Mischen mit Hérter V20L ein.

Ein Zusatz von 3-4% geniigt bereits um eine optimale Verdickung herbeizufiihren.
Eine maximale Menge von 5% darf keinesfalls Gberschritten werden, da sonst bei
der spateren Vermischung mit dem Hdrter V20L eine sofortige Gelierung einsetzt
die zu einer - fur eine weitere Verarbeitung - unbrauchbaren Masse fihrt.

2.Schritt: Das Harz C/THIX 1384 Gemisch wird nun analog - wie bei der Anwendung
von HASULITH® Kaltemail beschrieben - verarbeitet:

10 Gewichtsteile Harz C/THIX 1384 Gemisch werden griindlich mit
4  Gewichtsteilen Harter V20L vermischt.

Diese Mischung wird bereits beim Durchriihren merklich dicker weshalb die
Durchmischung moglichst rasch durchgefiihrt werden sollte. Nach ca. 1-2min.
Mischzeit erreicht das Gemisch die maximale Verdickung.

3.Schritt: Das verdickte Gemisch wird nun (sofort nach dem 2. Schritt) entweder
deckend (mit Farbpaste) oder transparent (mit Farbstofflésung) eingefarbt und auf
das Objekt aufgetragen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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Produktinformation
HASULITH. Kaltemail C

Harz C & Harter V20L
gultig fur Artikelnummer: 2KECV20L

Verarbeitungszeit (Topfzeit):

Die Verarbeitungszeit des Harz C + THIX1384 + Harter V20L Gemisches ist - durch
die beschleunigende Wirkung des Additivzusatzes - etwas kirzer als bei
Verwendung des unmodifizierten Harz C.

Sie betragt bei Raumtemperatur ca. 20-25 Minuten.

Das Ende der Topfzeit kiindigt sich dadurch an, dass das Gemisch merklich dicker
wird und anfangt Faden zu ziehen. Das Material sollte zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr verwendet werden, da eine gute Benetzung des Untergrundes nicht mehr
gewadbhrleistet ist. Kurze Zeit nach dem ersten ,Fadenziehen“ erwarmt sich das
restliche Gemisch und geliert.

Aushértung:
Die Aushartung verlauft dhnlich, wie beim unmodifizierten Kaltemail, wobei die

zugesetzten Farbpasten bzw. Farbstofflésungen die Aushartung (je nach
zugesetzter Menge) verzogern.

Weitere Hinweise zur Anwendung von Additiv THIX 1384:

* Wird laufend mit thixotropiertem Kaltemail gearbeitet, ist es moglich einen
Tagesbedarf an Harz C/THIX 1384-Gemisch herzustellen und diesen im Laufe
des Tages portionsweise mit Harter V20L zu mischen und aufzubrauchen. Der
verdickende Effekt ist bei einem frisch hergestellten Harz C/THIX 1384
Gemisch am stirksten und wird im Laufe eines Tages etwas schwicher. Uber
Nacht gehen die thixotropen Eigenschaften weitgehend verloren. Das
modifizierte Harz C kann zwar nach wie vor mit Harter V20L gemischt und
gehartet werden, jedoch ist diese Mischung dinnflissig und kann nicht mehr
fr Beschichtungen an gewolbten oder schragen Flachen verwendet werden.
Ein erneuter Zusatz von THIX 1384 wird nicht empfohlen, da sonst mit
qualitativen EinbufRen zu rechnen ist.

® Ein nachtraglicher Zusatz von THIX 1384 zu einer Harz C + Harter V20L
Mischung bewirkt keine merkliche Verdickung. Um den gewiinschten Effekt zu
erzielen, muss immer zuerst THIX 1384 in das Harz C eingeriihrt werden bevor
Harter V20L zugesetzt wird.

® Insbesondere das Additiv THIX 1384, aber auch die damit hergestellten
Gemische sind feuchtigkeitsempfindlich und miissen daher bei Nichtgebrauch
immer fest verschlossen werden.

® Wihrend beim unmodifizierten Kaltemail eventuelle Luftblasen relativ leicht
beseitigt werden konnen, ist dieses beim verdickten Kaltemail wesentlich
schwieriger. Man sollte daher versuchen das Auftreten von Luftblasen
moglichst von Anfang an zu minimieren. Nach dem EinrGihren des Additivs THIX
1384 in Harz C wird empfohlen, einige Minuten zu warten um Luftblasen
aufsteigen zu lassen bevor Harter V 20 L zugesetzt wird. Das Kaltemail nicht zu
dick auftragen. Ebenfalls von Vorteil ist es, das thixotropierte Kaltemail mit
einer Spritze mit Kanile oder einem Spatel aufzutragen. Pinsel sind absolut
ungeeignet.

®* Eine Entgasung der Kaltemailmischung im Vakuum ist aufgrund der
leichtfliichtigen Bestandteile - wenn Uberhaupt - nur im schwachen Vakuum
unter standiger Sichtkontrolle und Regelung des Vakuums maglich.

®* Beim Einfarben des Kaltemails mit Farbstofflosungen tritt ein starkerer
Verdiinnungseffekt ein als beim Einfiarben mit Farbpasten. Die transparent
eingefarbten Mischungen eignen sich daher meist nur fir schwach gewdlbte
Objekte.

® Machen Sie sich zuerst durch Versuche mit der Handhabung des
thixotropierten Kaltemails vertraut bevor Sie wertvolle Objekte beschichten
und veredeln wollen.
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SICHERHEITSHINWEISE ADDITIV 1384

Gefahr

Enthalt: Diphenylmethan-4,4'- diisocyanat

H 315 Verursacht Hautreizungen

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H 319 Verursacht schwere Augenreizung

H332 Gesundheitsschadlich beim Einatmen

H 334 Kann beim einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen

H335 Kann die Atemwege reizen

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen

H 373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition

P 260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen,

P 280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P 302 + P 352 Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife
waschen

P 304 + P 340 Beim Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet

P 305 + P 351 + P 338 Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spllen.

P 308 + P 313 Bei Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

EUH 204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bitte beachten sie auch unsere entsprechenden Hinweise auf dem
Sicherheitsdatenblatt, das wir auf Wunsch gerne zur Verfiigung stellen.

LIEFERMOGLICHKEITEN

THIX 1384 — (Thixotropieradditiv fiir Harz C + Harter V20L)

1TADHC-003T | Glasflasche/Tube 59/30g

-025 | Blechflasche 200g

-050 | Blechflasche 400g
Anmerkung:

30g Thixotropieradditiv THIX 1384 reicht fiir die Modifizierung von ca. 800-
1000g Harz C. 200g THIX 1384 reicht fur ca. 5kg Harz C; 400g fiir ca. 10kg
Harz C.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von
uns gelieferten Produkte auf Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in Inrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine

Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten Produkte begrenzt.
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